Boya Kaplama Renk Secimi

Renk secimleri, uluslararasi RAL enstitiisiiniin belirledigi RAL katalogundan boya kodlari belirlenerek
yapilmaktadir. Bazi renklerin uygulama zorlugu nedeni ile Kaliteli sonuclar elde edebilmek icin mutlaka
Unallar yetkililerine danisilmasi gerekmektedir. RAL katalogu disinda bulunan renkler de ézel olarak
aretilebilir.

Boyali Son Uriin

Baz soguk sac ozellikleri ve iizerine kaplanacak galvaniz miktar, standartlarda belirtildigi gibi miisteri
tarafindan segilebilir. Boya uygulamasi tist kata 5 mikron astar ve 20 mikron polyester, son kat ve alt yiizeye
amaca uygun olarak 7-8 mikron epoxy polyester ya da epoxy backcoat seklinde standarttir.
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